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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V  EXAMINATION –WINTER - 2018 

 

Subject Code:3350602 Date: 29-11-2018     

Subject Name:CONCRETE TECHNOLOGY 

Time:10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

 

 1. Attempt all questions. 

 2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

 3. Figures to the right indicate full marks.  

 4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

 5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

 6. English version is authentic. 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Explain heat of hydration.  

 ૧. હીટ ઓફ હ યડે્રશન સમજાવો.  

 2. Write uses of White cement.  

 ૨. વ્હ ઈટ સસમેંટન  ઉપયોગો જણ વો.  

 3. Write IS requirement of FST for OPC and RHPC.  

 ૩. OPC અને RHPC મ ટે FST ની IS પ્રમ ણેની જરૂરિય ત જણ વો.  

 4. Define Flakiness Index and Elongation Index.  

 ૪. Flakiness Index અને Elongation Index ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 5. Explain types of slump.  

 ૫. જુદ  જુદ  પ્રક િન  સ્લમ્પ સવશે સમજાવો.  

 6. Explain precautions to be taken for storage of cement bags at site.  

 ૬. સ ઈટ ઉપિ સસમેંટ બેગોન  સાંગ્રહ મ ટે લેવ ત  તકેદ િીન  પગલ  સવશે સમજાવો.  

 7. Explain advantage of designed concrete mix compare to usual volume mix.  

 ૭. સ મ ન્યત: વપિ ત  વોલ્યુમ કોંક્રીટ કિત ાં ડીઝ ઈન કોંક્રીટ વધ િે ફ યદ ક િક છે તે સમજાવો.  

 8. Define admixture. Give example of at least 4 admixtures.  

 ૮. સાંસમશ્રણોની વ્ય ખ્ય  આપો. ગમે તે ચ િન  ન મ આપો.  

 9. State journals available related to concrete technology.  

 ૯. Concrete technology ને સાંલગ્ન જનનલન  ન મ આપો.  

 10. State methods of Non Destructive Testing of concrete.  

 ૧૦. Non Destructive Testing of concrete મ ટેની િીતોની ય દી આપો.  

    
Q.2 (a) Explain fineness test of cement. 03 

પ્રશ્ન. િ (અ) સસમેંટ નો ફ ઈનનેસ ટેસ્ટ સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain alkali aggregate reaction. 03 

 (અ) આલ્કલી એગ્રીગેટ િીએકશન સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) Explain aggregate impact value test. 03 

 (બ) એગ્રીગેટ ઈમપેક્ટ વેલ્યુ ટેસ્ટ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain aggregate crushing value test. 03 
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 (બ) એગ્રીગેટ ક્રશીંગ વેલ્યુ ટેસ્ટ સમજાવો.  ૦૩ 

 (c) Explain the factors affecting workability. 04 

 (ક) વકેબીલીટીને અસિ કિત ાં પરિબળો સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain Split tensile test of concrete. 04 

 (ક) સ્્લીટ ટેંસ ઈલ ટેસ્ટ સવશે સમજાવો.  ૦૪ 

 (d) Define durability and list the factors affecting durability. 04 

 (ડ) ટક ઉપણ ની વ્ય ખ્ય  આપો અને તેને અસિ કિત  પરિબળોની ય દી આપો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Define creep and write factors affecting creep. 04 

 (ડ) સિકણ ની વ્ય ખ્ય  આપો અને તેને અસિ કિત પરિબળો જણ વો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain properties of fresh concrete. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ફે્રશ કોંક્રીટન  ગુણધમો સમજાવો.   ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain Rebound hammer test. 03 

 (અ) િીબ ઉંડ હેમિ ટેસ્ટ સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) Explain Duff Abram’s law of water cement ratio. 03 

 (બ) વૉટિ સસમેંટ િેશીયો મ ટેનો Duff Abram’s law સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain methods of transportation of concrete. 03 

 (બ) કોંક્રીટન  પરિવહનની િીતો સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain Shrinkage of concrete. 04 

 (ક) કોંક્રીટનુાં સાંકોચન સમજાવો. 
 

 

 

 

૦૪ 

  OR  

 (c) Explain Compaction factor test for measuring workability of concrete. 04 

 (ક) વકેબીલીટી મ પવ  મ ટેનો કોમ્પેક્શન ફેક્ટિ ટેસ્ટ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain segregation and bleeding of concrete. 04 

 (ડ) સેગ્રીગેશન અને બ્લીડીંગ સવશે સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain methods of compaction of concrete. 04 

 (ડ) કોંક્રીટન  દ બનની િીતો સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain soundness test of cement. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) સસમેંટનો સ ઉંડનેસ ટેસ્ટ સમજાવો.   ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain factors affecting strength of concrete. 03 

 (અ) કોંક્રીટન  સ મર્થયનને અસિ કિત ાં પરિબળો સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain various methods of curing of concrete. 04 

 (બ) કોંક્રીટ્ન  ક્યોિીંગ મ ટેની િીતો સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain the desirable qualities of water to be used for making concrete. 04 

 (બ) કોંક્રીટ બન વતી વખતે વપિ ત  પ ણી મ ટેન  જરૂિી ગુણો સવશે સમજાવો.  ૦૪ 

 (c) Design a concrete mix as per IS: 10262(2009) guidelines from following 

data. 

1) Grade – M25 

2) Standard Deviation – 5 N/mm2 

07 
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3) W/C ratio – 0.47 

4) Slump – 100 mm 

5) Volume of CA per unit volume of Total Agg—0.58 

6) Sp.Gravity – cement-3.12,CA-2.7,FA-2.65 

7) Amount of water—186 litre / m3 

8) Minimum cement content – 400 kg/m3 

9) Max.size of aggregate – 20 mm 

10) Max W/C ratio – 0.50  

 (ક) ઉપિ દશ નવેલી મ સહતી મ ટે IS: 10262(2009) ની ગ ઈડલ ઈન મુજબ , કોંક્રીટ સમક્સ 

રડઝ ઈન કિો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) List different types of special concrete. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) જુદ  જુદ  પ્રક િન  કોંક્રીટ ની ય દી આપો. ૦૪ 

 (b) Explain Causes and preventive measures to be taken for corrosion of 

reinforcement steel in concrete. 
04 

 (બ) કોંક્રીટમ ાંન  સ્ટીલન  સળીય ને ક ટ લ ગવ ન ાં ક િણો તથ  તે ન લ ગે તે મ ટેન  અસિક િક 

ઉપ યો સમજાવો.  

૦૪ 

 (c) Explain Ready mix concrete. 03 

 (ક) િેડી મીક્સ્ડ કોંક્રીટ સવશે સમજાવો. ૦૩ 

 (d) Explain causes of cracks in concrete and its remedial measures. 03 

 (ડ) કોંક્રીટ મ ાં સતિ ડ પડવ ન ાં ક િણો તથ  ઉપ યો સમજાવો. ૦૩ 

 

************ 


